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Sammanfattning

Ett flertal kraftvarmeanldggningar i Sverige och Finland sameldar eller har sameldat torv med
biomassa. Driftserfarenheter och tidigare utford forskning visar att sameldning av
tradbréanslen med torv vasentligt forlanger livslangden hos dverhettarna och minskar risken
for baddagglomerering i fluidiserade baddar. Sameldning med torv har ocksa visat sig
reducera emissioner av fina partiklar fran sma- och mellanstora rosteranléaggningar.

Syftet med studien var att sammanfatta den forskning som genomforts avseende anvandning
av torv som sameldningsbransle eller additiv till biomassa som en atgard for att minska/
undvika askrelaterade driftsproblem (beldggningsbildning, baddagglomerering och
hogtemperaturkorrosion) samt partikelutslapp. Rapporten bygger pa en sammanfattning och
syntes av bade vetenskaplig litteratur fran state-of-the-art databaser och tekniska rapporter
fran tidigare forskningsprojekt (framst svenska och finska).

Det &r i allménhet val etablerat fran tidigare forskning att sameldning av torv med askrika
tradbranslen (t.ex. bark, grenar och toppar, Salix, pil) i flesta fall har positiva effekter pa
forebyggandet av saval askrelaterade driftproblem (baddagglomerering och beldggnings-
bildning) som pa reduktionen av alkaliavgang fran branslebadden och emissioner av fina
partiklar. Resultat fran valdokumenterade langtidseffekter pa de positiva samférbrannings-
effekterna ar dock relativt sallsynta i litteraturen, sarskilt nér det galler effekten av att minska
beldggningar och hdgtemperatur (6verhettar)korrosion.

Att signifikant minska uppkomsten av askrelaterade problem vid foérbréanning av
jordbruksbaserad biomassa innehallande hdga koncentrationer av alkali (> 0,5 vikt% av ts)
(t.ex. halm- och energigrddor) skulle krava sadana hoga sameldningsnivaer av torv (> 40
vikt% av ts) att det troligen anses vara av mindre praktisk relevans for industriell
implementering. Det kan ocksa konstateras att inga samforbranningsresultat fran
fullskaleforsok mellan torv och energigrodor/jordbruksrester aterfinns i den offentliga
litteraturen.

Resultaten visar att sameldning mellan typisk carexbaserad torv och traddbaserad biomassa
(férutom ren stamved), t ex bark, grenar och toppar, skogsrester, Salix, pil), ger positiva
effekter pa reduktionen av askrelaterade problem vid inblandningsnivaer lagre an 30 vikt-%
av ts. For torv med l&gre askhalter, d v s sphagnumbaserad torv, behévs formodligen hégre
nivaer for att reducera baddagglomereringsrisken och bildningen av fina partiklar. Resultat
visar att for nagra carexbaserade torvprover rackte inblandningsgrader pa 5 vikt-% av ts for
att signifikant reducera baddagglomereringsrisken i fluidiserade baddar. Pa grund av den
stora variationen mellan olika torvmarker betraffande deras oorganiska innehall och
sammansattning kan emellertid blandningsnivaerna som forhindrar askrelaterade problem
skilja sig avsevart.

Enligt litteraturen &r de generella och mest styrande askkemiska mekanismerna bakom de
positiva samforbranningseffekterna 6verféring och/eller avlagsnande av kalium fran gasfasen



till en mindre reaktiv partikular form via sorption och/eller reaktion med den reaktiva
torvaskan (Si, Al och Ca som aterfinns i torven) och/eller sulfatering av KCI(g) via det svavel
som aterfinns i torven.

Vid val av torvslag for att maximera de ovanstaende positiva effekterna kan en allman
rekommendation goras att torvar med hog askhalt (carexbaserad), gdrna med hogt inslag av
svavel, ger de basta sameldningsegenskaperna. Detta ar speciellt relevant for att minska
b&ddagglomerering och beldggningsbildning/hdgtemperaturkorrosion. For fastbadd- och
rosteranldggningar rekommenderas dven har en carexbaserad torv, dock med relativt hogt
Ca/Si-forhallande (ett viktforhallande >1 &r nskvirt) for att undvika slaggning, samtidigt
som andra askrelaterade problem kan reduceras, d v s beldaggningsbildning och
hogtemperatur-korrosion, samt utsléapp av fina partiklar.
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